I/CEMEX Rudniki, 10.09.2026

SWIADECTWO JAKOSCI CEMENTU

Cement portlandzki PN-B 19707 - CEM | 42,5 R-NA
Zaktad Cementownia Rudniki

Krajowy certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych: 008-UWB-013
Krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych: 008-UWB-013
Okres wysytki: Lipiec 2026

Wymagania normy

Jednostka  Wynik $redni PN-B 19707:2023-05

Poczatek wigzania min 132 > 60
Koniec wigzania min 172 -
Woda do konsystencji normowej % 27,2 -
Statos¢ objetosci mm 0,9 <10
Powierzchnia wtasciwa sz/g 3648 -
Wytrzymatos$¢ na sciskanie:
po 2 dniach MPa 23,2 >20
po 28 dniach*) MPa 62,4 >42,5<62,5
Analiza chemiczna:
SO; % 2,64 <40
Cl % 0,058 <0,10
Na,O,, % 0,41 <0,6
Pozostatos¢ nierozpuszczalna % 0,42 <50
Straty prazenia % 1,81 <5,0
Gestosé whasciwa 3,11 glem®

Zawartos$é rozpuszczalnego chromu Cr(VI) ponizej 2 ppm
*) Wynik za marzec 2026
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