M CEMEX

SWIADECTWO JAKOSCI CEMENTU

Cement portlandzki popiotowy — CEM II/A-V 52,5 R - NA

Chetm, 01.04.2026

Zaklad produkcyjny: Cementownia Chetm

Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych: 008-UWB-189
Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych: 008-UWB-189
Okres wysyiki: luty 2026

Wartosm Wymagania normy

Poczatek czasu wigzania 245
Koniec czasu wigzania 211 -
Woda do konsystencji normowej % 32,1 -
Stalos¢ objetosci mm 0,6 <10
Powierzchnia wlasciwa cm’/g 5780 -
Wytrzymatos¢ na sciskanie
po 2 dniach MPa 34,2 =30
po 28 dniach 62,3 2525
Wytrzymalosé na zginanie
po 2 dniach MPa 5,4 -
po 28 dniach 7,8 -
Analiza chemiczna
SO3 2,91 <4,
Cl % 0,055 <0,10
NayOeq 0,74 <1,2
Gestosé wlasciwa g/cm® 2,96 -

Zawartosé rozpuszczalnego chromu (V1) ponizej 0,0002%

CEMEX Polska Sp.z 0.0
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CEMEX Polska Sp. z 0.0.

Zaktad Cementownia Chetm, ul. Fabryczna 6, 22-100 Chetm, tel. +48 (82) 56 46 100, fax +48 (82) 56 46 796
z siedzibg w Warszawie, adres: ul. Krakowiakow 46, 02-255 Warszawa, tel. +48 (22) 57 14 100, fax +48 (22) 57 14 101
Organ rejestrowy: Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy KRS, KRS 0000037375

Regon 012192639, NIP 951-14-96-432, Kapitaf zaktadowy 314 268 600,00 zt



