M CEMEX

Gdynia, 05.06.2026

SWIADECTWO JAKOSCI CEMENTU

Cement portlandzki popiotowy — CEM II/A-V 42,5 R
Zaktad produkcyjny: Przemiatownia Gdynia

Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych: 1487-CPR-031-06
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych: 1487-CPR-031-06
Okres wysytki: Kwiecien 2026

Jedn. Wynik sredni PN-EN 197-1:2012

Poczatek czasu wigzania min 140 > 60
Koniec czasu wigzania 180 -
Woda do konsystencji normowej % 29,2 -
Stato$¢ objetosci mm 1,3 <10
Powierzchnia wiasciwa cm?/g 4084 -
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie:
po 2 dniach MPa 29,4 > 20
po 28 dniach 54,1 >42,5i<62,5
Analiza chemiczna:
SO; 2,61 <4,0
cl % 0,051 <0,10
Na,0¢q 0,79 -

Zawrto$¢ rozpuszuszczalnego chromu Cr(VI) ponizej 2 ppm
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Przemiatownia Gdynia ul. Energetykéw 1, 81-184 Gdynia

z siedzibg w Warszawie, ul. Krakowiakéw 46, 02-255 Warszawa, tel. +48 (22) 57 14 100, fax +48 (22) 57 14 101
Organ rejestrowy: Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy KRS, KRS 0000037375
Regon 012192639, NIP 951-14-96-432, Kapitat zaktadowy 314 268 600,00 zt



