
ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

NIEBIESKI
Krajowy Certyfikat stałości właściwości użytkowych: 008-UWB-221
Krajowa Deklaracja właściwości użytkowych: 008-UWB-221
Okres wysyłki: Sierpień 2025

Jednostka Wynik średni
Wymagania normy 

PN-EN 197-5

min 220 > 75

min 274  -

% 30,8  -

mm 0,9 < 10

cm2/g 6011  -

po 2 dniach MPa 17,8 > 10

po 28 dniach MPa 50,3  > 32,5 < 52,5

SO3 % 2,82 < 4,0

Cl % 0,076 < 0,10

Gęstość właściwa 2,96 g/cm3

Zawartość rozpuszczalnego chromu Cr(VI) poniżej 2 ppm

Cement portlandzki wieloskładnikowy                     
PN-EN 197-5   CEM II/C-M(W-LL) 32,5 R

Cecha

Początek wiązania 

Koniec wiązania 

Wodożądność 

Stałość objętości 

Powierzchnia właściwa

Wytrzymałość na ściskanie:

Analiza chemiczna:


