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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Zgodnie z Zatgcznikiem Il do Rozporzgdzenia UE Nr 305/2011
Nazwa produktu

ISOLA VZ 520

Nr 104080

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

EN 934-2: T8

Numer typu, partii lub serii, lub inna informacja umozliwiajgca identyfikacje wyrobu budowlanego
zgodnie z wymaganiami Artykutu 11(4):

Numer partii: na opakowaniu produktu

Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania, zgodnie z majgca
zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczna:

Domieszka do betonu opoézniajgca wigzanie

Nazwa , zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy
producenta zgodnie z wymaganiami Artykutu 11(5):

CEMEX Admixtures GmbH
Geseker Strae 31-33
33154 Salzkotten

W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego
petnomocnictwo obejmuje zadania okreslone w Artykule 12(2):

Nie dotyczy

System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
okreslone w zatgczniku V:

System 2+

W przypadku deklaracji wkasciwosci uzytkowych dotyczgcej wyrobu budowlanego objetego
Europejskg Normg Zharmonizowang:

Jednostka notyfikowana: Qualitdtsgemeinschaft Deutsche Bauchemie, numer identyfikacyjny
0921, ktéra przeprowadzita wstepng inspekcje zaktadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli
produkcji oraz prowadzi ciggty nadzoér, ocene i akceptacje zaktadowej kontroli produkciji
zgodnie z systemem 2+, wydatla:

Certyfikat zgodnosci zaktadowej kontroli produkcji 0921-CPR-2004

W przypadku deklaracji wtasciwos$ci uzytkowych dotyczgcej wyrobu budowlanego, dla ktérego



wydana zostata Europejska Ocena Techniczna:

9.

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Nie dotyczy
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Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

Zawartos¢ jonéw chlorkowych

maks. 0,1 % wagowo

Zawartos¢ alkaliow

maks. 3,5 % wagowo

Oddziatywanie korozyjne

Zawiera jedynie komponenty z EN
934-1: 2008, Zatgcznik A.1

Wytrzymatos¢ na sciskanie

Po 7 dniach:

Beton badany = 80 % betonu
kontrolnego

Po 28 dniach:

Beton badany = 90 % betonu
kontrolnego

Czas wigzania

Poczatek: mieszanka badana =
mieszanki kontrolnej + 90 min.
Koniec: mieszanka badana <
mieszanki kontrolnej + 360 min.

Zawartos¢ powietrza

Mieszanka badana < 2 %
objetosciowo powyzej zawartosci
w mieszance kontrolnej, jesli
producent nie ustalit inaczej

Substancje niebezpieczne

NPD

EN 934-2: 2009
+A1: 2012

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego w pkt. 1i 2 sg zgodne z wlasciwosciami uzytkowymi
deklarowanymi w pkt. 9. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje na
wytgczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego w pkt. 4.

Salzkotten, 1 lipca, 2013 roku

(Dietmar/étsch,

anaging Director)

Zatacznik

Zgodnie z Art. 6 (5) Rozporzadzenia UE Nr 305/2011 Karta charakterystyki, zgodna z
Rozporzadzeniem UE Nr 1907/2006 (REACH), Zatgcznik 1l zostata zatgczona do niniejszej Deklaracji
Wiasciwosci Uzytkowych.



