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BETON O PODWYZSZONEJ WYTRZYMALOSCI DLUGOTERMINOWE)

OPIS WYROBU

Beton o podwyzszonej wytrzymatosci dtugoterminowej,
produkowany w klasach wytrzymatosci na $ciskanie od C8/10 do
C30/37. Beton produkowany w 2 konsystencjach z mozliwoscig

dodatkowego zastosowania zbrojenia wtéknami rozproszonymi.

ZASTOSOWANIE

v' Ustali¢ odpowiednig czestotliwosé dostaw
v" Sprawdzi¢ czy nie doszio tuz przed rozpoczeciem betonowania
do utrudnien z dojazdem na budowe

WARUNKI WBUDOWANIA ORAZ PIELEGNACJA

Beton przeznaczony jest na:
Fundamenty

tawy fundamentowe
Schody

Stropy

Wience

Sciany

Inne
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Podwyzszona wytrzymatosé dtugoterminowa
Ekologiczne rozwigzanie o ograniczonej emisji CO>
Doskonate otulenie zbrojenia

Stabilna, kontrolowana wytrzymatos¢

Zwiekszona odpornos¢ na spekania

Zmniejszony skurcz plastyczny
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PRZYGOTOWANIE OTOCZENIA BUDOWY

Zamawiajgc mieszanke nalezy wzigé¢ pod uwage dostep do budowy

dla pojazdéw ciezarowych typu betonomieszarka, a przede
wszystkim jej ciezar oraz wymiary. Betonomieszarka wazy ok. 35 ton i
ma wysoko$¢ okoto 4 metréw, zatem nalezy zapewni¢ odpowiedni
dojazd do budowy (utwardzony), przewidzie¢ miejsce do
ewentualnego manewrowania betonomieszarki oraz zwrdci¢ uwage
czy nie ma zadnych napowietrznych przewoddéw elektrycznych lub

antenowych w zasiegu pojazdu.

PRZYGOTOWANIE DO BETONOWANIA

Rekomendowana temperatura otoczenia podczas wbudowania
betonowej XtraBET wynosi od +5°C do +30°C. W
warunkach obnizonych temperatur nalezy zamoéwi¢ mieszanke
podgrzewang i zadbaé¢ o to, aby podczas wbudowania miata ona

mieszanki

temperature nie nizszg niz +5°C. Nalezy unika¢ betonowania w
temperaturach ponizej -10°C. Wbudowang mieszanke nalezy chroni¢
przed przemrozeniem oraz gwattownym odparowaniem wody.
Swiezy beton nalezy chronié¢ w pierwszym okresie jego dojrzewania.
Czynnosci pielegnacyjne powinny zapewni¢ Swiezemu betonowi
ochrone przed:

v/ Zbyt niska lub wysoka temperaturg otoczenia
Wiatrem
Zbyt niska wilgotnosciag

AURNIN

Intensywnymi opadami (kiedy beton jest jeszcze w stanie
plastycznym)

v" Przemarzaniem powierzchni lub konstrukcji betonowej
Producent mieszanki betonowej nie ponosi odpowiedzialnosci za
powstanie zarysowan konstrukcji w wyniku niewtasciwej pielegnacji
betonu lub jej braku.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE

Przed zamoéwieniem dostawy mieszanki betonowej warto dokonaé
przegladu wg ponizszego schematu:
v' Sprawdzi¢ kwalifikacje pracownikdéw oraz wyznaczy¢ jedna
osobe odpowiedzialng za kontakt z dostawcg mieszanki
v' Sprawdzié¢ poprawno$¢ montazu szalunkéw oraz zbrojenia
v' Sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu do zageszczania mieszanki
oraz jego niezbedng ilos¢

XB 1/2 08.19

// CEMEX

Podczas wbudowywania mieszanki betonowej nalezy unikaé
przyktadania wibratora do zbrojenia oraz zadba¢, aby nie doszto do
przesuniecia zbrojenia w kierunku szalunku (zachowaé prawidtowg
grubos¢ otuliny). Podczas uktadania mieszanki betonowej w szalunku
nalezy jg podawac z wysokosci nie wiekszej niz 0.5 m, aby unikng¢
segregacji sktadnikéw. Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami i sztuka budowlang.

Zabrania sie rozrzedzania mieszanki wodg na placu budowy.

W przypadku utraty konsystencji mieszanki nalezy jg rozrzedzi¢ tylko
przy pomocy superplastyfikatora zgodnie z wytycznymi dziatu

technologii firmy CEMEX.

SRODKI| BEZPIECZENSTWA

Wyrob XtraBET zawiera cement i ma odczyn alkaliczny. Nalezy podjgc

dziatania zapobiegajgce ochlapaniu mieszankg. Chroni¢ oczy
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i skére. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyé DANE TECHNICZNE
duzg iloscia wody, skére umy¢ woda z mydtem. W razie potrzeby

zasiegnac porady lekarza.
Wyréb zgodny z PN-EN 206+A1:2016-12

INFORMACJE DODATKOWE

Klasa wytrzymatosci na C8/10 - C12/15*

$ciskanie C20/25-C30/37

Wszystkie informacje odnoszg sie do wyrobéw stosowanych zgodnie
z naszymi zaleceniami, podane sg w dobrej wierze i uwzgledniajg
aktualny stan wiedzy oraz posiadane doswiadczenie firmy CEMEX.
Uzytkownik zobowigzany jest do stosowania wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem i zaleceniami firmy CEMEX.

Wszystkie podane dane techniczne bazujg na testach laboratoryjnych XtraBET Standard
i badaniach polowych. Praktyczne wyniki pomiaréow moga nie by¢

Temperatura stosowania 0Od +5°C do +30°C

Czas uzycia *** Do 2 godz.

Konsystencja i
identyczne ze wzgledu na warunki, umiejscowienie, sposéb aplikacji g ! SIS B RIS PHANCN
i inne okolicznosci, na ktére firma CEMEX nie ma wptywu. Odmienne XtraBET Premium
zalecania naszych pracownikow wymagajg formy pisemnej, aby byty

wazne. Wraz z ukazaniem sie niniejszej karty technicznej, wszystkie S‘?:méé stwardniatego > 2000 kg/m3

poprzednie odnoszace sie do mieszanek wypetniajacych traca etonu

waznosé.
Do 8 mm

Uziarnienie Do 16 mm
Do 31,5 mm

Klasa ekspozycji **** X0; XC1; XC2; XC3

* Beton niekonstrukcyjny (podbudowa, warstwa wyréwnawcza, itp.)
** Mieszanka z dodatkiem wtdkien polipropylenowych

*** Przy +20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65%. Wyzsza
temperatura i nizsza wilgotnosc skraca czas, nizsza temperatura

i wyzsza wilgotnos$¢ wydtuza podany czas.

***X W zaleznosci od klasy wytrzymatosci betonu na sSciskanie.
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